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Lackaureau. Oft werden im Handwerk vor dem eigentlichen Lackieren dicke Fiillerschichten
aufgetragen. Wirtschaftlich gesehen macht das aber nicht in jedem Fall Sinn und manchmal
kann sich das sogar negativ auf die Qualitdt auswirken.

Weniger dick auftragen

Was bei der Mobelmontage der Sockel ist,
ist beim Lackieren die Grundierung - oder
oft auch das Fiillern. Stimmt die Basis nicht,
dann richt sich das bei den spiteren Arbeits-
schritten mit erh6htem Aufwand oder mit
Problemen. Denn beim Verarbeiten von
Farben und Lacken laufen komplexe physi-
kalische sowie chemische Prozesse ab, die
durch viele Faktoren beeinflusst werden.
Hinzu kommt auch noch die Thematik des
Wasserlackes, dessen Eigenschaften sich
nicht unwesentlich von jenen des Losemit-
tellackes unterscheiden.

Fiiller ist nicht gleich Fiiller

Aus diesen Griinden lohnt es sich, schon
beim Grundieren zu wissen, was damit iber-
haupt erreicht werden soll und welche La-
cke nachher zum Einsatz kommen.
Gemiss Beat Riiedi, Verkaufsleiter bei der
Lack- und Farbenfabrik Rupf & Co. AG aus
Glattbrugg ZH, beginnt dies schon bei der

Wahl des Fiillers: «Je nach Situation muss

bereits hier ein anderes Produkt gewdhlt
werden.» Die meisten Lackhersteller haben
verschiedene Fiiller im Angebot — solche fiir
die normale Anwendung im Innenbereich,
und speziell fiir den Aussenbereich geeig-
nete Produkte.

Der Hauptunterschied liegt aber nicht etwa
in der Wasserbestdndigkeit, sondern in der
Elastizitdt des Fiillers. Diese ist notig, damit
die Oberfliche die starken Schwankungen
der Luftfeuchtigkeit und Temperatur aus-
hélt. Beat Riiedi empfiehlt deshalb, auch im
Badezimmer oder in der Kiiche auf elastische-
re Fiiller zu setzen. Der Nachteil von diesen
Produkten ist allerdings die lingere Trock-
nungszeit. Diese betrdgt ungefdhr fiinf bis
sechs Stunden, wiahrend normale Fiiller etwa
zwei bis drei Stunden bendtigen - je nach
Produkt, Verarbeitungs- und Trocknungs-
temperatur versteht sich.

Aufgrund der hoheren Elastizitdt stauben
diese Fiiller beim Schleifen oft weniger
als die etwas sproderen Standardprodukte.

«Manch ein Anwender hat dann das Gefiihl,
es stimmt etwas nicht, weil es beim Schlei-
fen von Fiiller richtig schon stauben sollte»,
sagt Beat Riiedi. Dabei sei genau dies ein
Qualitdtsmerkmal. Denn je flexibler und
zdher eine solche Grundierung ist, desto
weniger gibt es feinen Staub.

Zweimal diinn, statt einmal dick

Ein weiterer Irrglaube beim Fiillern ist die
Annahme, viel helfe viel. Je mehr Material
man auf einmal aufbringt, desto mehr
muss in der Regel nachher geschliffen wer-
den. Ausserdem besteht bei dicken Schich-
ten die Gefahr, dass die Vernetzung und
Aushértung nicht vollstindig stattfindet.
Dies, weil der Fiiller auf der Oberseite be-
reits getrocknet ist und die darunter liegen-
den Loésemittel und Additive nicht mehr
entweichen konnen. Das macht sich dann
nicht nur beim Schleifen bemerkbar, son-
dern kann auch einige Zeit spdter noch
zu Problemen fiihren, wenn der Decklack
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schon aufgetragen wurde. Die Losemittel
und Additive diffundieren dann langsam
nach oben und kénnen so ungewiinschte
Verdnderungen auf der Oberfldche zur Folge
haben.

Experten empfehlen deshalb lieber zwei
diinne Schichten Fiiller aufzutragen statt
einer dicken. Ganz wichtig dabei: Die vor-
gegebenen Trockenzeiten sind unbedingt
einzuhalten.

Fiillern hinterfragen

Enorm viel Erfahrung in diesem Bereich
hat die Novex AG aus dem bernischen Hutt-
wil. Das Unternehmen stellt selber Biiro-
und Schuleinrichtungen her, bietet aber
auch Lohnlackierungen von Klein- bis hin
zu Grossauftragen an. Dazu stehen mehrere
Lackierrdume sowie eine moderne Beschich-
tungsanlage von Cefla zur Verfiigung. Hans
Keller leitet den Oberflichenbereich und
sagt, man miisse auch mal hinterfragen, ob
ein Fiillern tatsdchlich notwendig sei. «Sol-

Fiiller ist keine
Universalgrundierung
und sollte nur dort
eingesetzt werden, wo
es wirklich natig ist.

Hans Keller zeigt, dass
sich auch mit wenigen
Schichten gute
Ergebnisse erzielen
lassen — wenn man die
Prozesse im Griff hat.

Wichtig beim Lackieren
von eingefarbtem MDF
ist dessen Qualitdt und
Vorbereitung. Dann
bereitet auch die Kante
keine Probleme.

len wirklich Unebenheiten ausgeglichen
werden, oder geht es nur darum, die Ober-
flaiche abzusperren?» Fiir Hans Keller, der
urspriinglich aus dem Industrielackierbe-
reich der Automobilbranche kommt, ist der
Fall klar: «Wir fiillern nur noch dort, wo es
absolut notig ist.»

Die Rechnung scheint relativ einfach zu
sein — weniger Schichten bedeuten einen
geringeren Arbeits- sowie Materialaufwand,
die Durchlaufzeiten reduzieren sich und
es gibt weniger potenzielle Fehlerquellen.
Dieses Konzept versucht man bei Novex
mit allen Materialien durchzuziehen, egal,
ob es sich um eine Sitzschale aus Form-
sperrholz oder um einfache Teile aus MDF
handelt. Das heisst, auch die stark saugen-
den Kanten werden nicht gefiillert, son-
dern mit einer diinnen Lackschicht grun-
diert, um das Aufquellen der Fasern und
das Absinken beim Aufbringen der folgen-
den Schichten zu unterbinden. Bei Farbla-
cken kann die Grundierung bereits in der
Farbe der Deckschicht geschehen. Dies hat
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den Vorteil, dass bei Kratzern oder sonstigen
Beschiddigungen keine weisse Fiillerschicht
zum Vorschein kommt.

Das Tragermaterial kennen

Dieses Vorgehen funktioniert aber nur,
wenn das Trigermaterial eine ausreichen-
de Qualitit aufweist und dessen Oberfliche
perfekt geschliffen ist. <Insbesondere bei
schwarzem MDF gibt es je nach Hersteller
grosse Unterschiede in der Dichte der Deck-
schicht. Aber auch bei MDF mit Grundier-
folie gibt es qualitative Unterschiede, die
man einfach kennen muss», sagt Hans Keller.
Um den jeweiligen Lack ideal auf das Tra-
germaterial einzustellen, arbeitet man bei
Novex mit schnellem, mittlerem und lang-
samem Harter.

Den Lack testen

Der erfahrene Lackierer bemerkt Feinheiten
teilweise schon bei der Applikation. Gewiss-
heit erlangt man aber nur mit entsprechen-
den Tests. Mit dem sogenannten Gitter-
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schnitt kann man beispielsweise auf einfa-
che Art die Adhésion des Lackes iiberpriifen
(siehe Box «Gitterschnitt-Priifung»). Bei No-
vex fiihrt man immer wieder solche Priifun-
gen durch, insbesondere, wenn neue Lacke
verwendet oder neue Trigermaterialien be-
schichtet werden missen. Beim heutigen
Kostendruck sei das Risiko eines Schadens
aufgrund einer mangelhaften Oberfliche
einfach zu gross, sagt Keller und fiigt an:
«Interessanterweise zeigen diese Versuche,
dass Oberflichen ohne Fiillergrund oft bes-
ser oder zumindest nicht schlechter sind
als jene mit.»

Durchschleifen vermeiden

Ein weiterer wichtiger Faktor stellt der Zwi-
schenschliff dar. Entscheidend beim Schlei-
fen von Fiiller oder Grundierungen ist, dass
man an keiner Stelle durchschleift. Obwohl

Hat man sein
Lacksystem im Griff,
konnen verschie-
denste Materialien
zuverldssig beschich-
tet werden.

dies auf den ersten Blick oft nicht der Rede
wert ist und beim Aufbringen der nichsten
Lackschicht keine Probleme auftauchen,
kann ein Durchschleifen zu Spétfolgen fiih-
ren. «An solchen Stellen kann der Lack auch
Wochen oder Monate spdter noch absinkeny,
sagt Beat Riiedi. Deshalb empfiehlt es sich,
solche Stellen nochmals nachzubehandeln.
Dafiir gibt es extra Spraydosen, die sich fiir

Gitterschnitt-Priifung

Bei der Gitterschnitt-Priifung wird die
Adhésion eines Lackes tiberpriift. Dafiir
werden mindestens sechs parallele
Schnitte mit einem speziellen Gitter-
schnittmesser angebracht, die bis auf
den Untergrund gehen, ihn jedoch
nicht verletzen.

Der Abstand der Schnitte betrdgt ein
bis drei Millimeter, abhdngig von der
Schichtdicke der Beschichtung. Fiir
Schichtdicken < 60 Mikrometer ist ein
Rasterabstand von 1 Millimeter zu
wihlen. Bei Schichtdicken zwischen
60 und 120 Mikrometer sind 2 Milli-
meter Rasterabstand erforderlich. Ab
einer Schichtdicke > 120 Mikrometer
verwendet man 3 Millimeter. Danach
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werden sechs weitere Ritzschnitte im
rechten Winkel angebracht, sodass

ein gleichmdssiges Quadratmuster
entsteht. Auf das entstandene Quadrat
wird ein Klarsicht- oder ein Krepp-
klebeband mit einer Klebkraft von

8 bis 10 N / 25 mm aufgeklebt. Dieses
wird in einer Zeit von 0,5 bis 1 Sekunde
in einem Winkel von 60° abgezogen.
Dies ist aber lediglich bei harten Unter-
griinden, wie zum Beispiel Metall,
vorgeschrieben. Zuletzt wird das
verbliebene Gitter begutachtet. Je nach
Zustand unterscheidet man Gitter-
schnitt-Kennwerte von 0 (sehr gute
Haftfestigkeit) bis 5 (sehr schlechte
Haftfestigkeit), abgekiirzt Gt 0 bis Gt 5.
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das Ausbessern kleiner, durchgeschliffener
Stellen eignen.

Teilweise auch empfehlenswert ist das An-
nebeln des weissen Fiillers oder der Grun-
dierung mit einer dunklen Farbe. Beim
Schleifen erkennt man dann sofort, ob alle
Stellen bearbeitet wurden. Sofern bei Novex
Filler zum Einsatz kommt, setzt man des-
halb nicht auf ein weisses, sondern gleich
auf ein beiges Produkt.

Der Zwischenschliff sollte unmittelbar vor
dem nichsten Lackierdurchgang erfolgen,
um eine bestmogliche Adhdsion zwischen
den beiden Schichten zu erreichen. Denn
obwohl moderne Lacke schon nach weni-
gen Stunden grifffest sind, ist der Vernet-
zungsprozess zu diesem Zeitpunkt noch
lange nicht abgeschlossen. Dieser chemi-
sche Vorgang kann mehrere Tage bis Wo-
chen dauern. Wenn die Teile nach dem
Schleifen lingere Zeit liegen bleiben, kann
dies deshalb die Adhésion negativ beein-
flussen.

Ablaufe standig hinterfragen

Sind die Arbeitsabldufe richtig eingestellt,
lassen sich so auch ohne Fiiller und mit
zwei oder drei Lackschichten sehr gute Er-
gebnisse erzielen. Hans Keller rdiumt aber
ebenfalls ein, dass spiegelglatte Hochglanz-
oberflichen entsprechend mehr Aufwand
und Material bendtigen. Aber am Ende miis-
se der Auftrag auch im Oberfldchenbereich
rentieren. «Das heisst, man muss sich im-
mer wieder fragen, wie man mit moglichst
kleinem Aufwand das Optimum herausho-
len kann und zu welchem Preis.»

Dies bedingt allerdings, dass man stiandig
an diesen Prozessen arbeitet und sich mit
der Materie auseinandersetzt. Es braucht
den Willen zur Verdnderung und manch-
mal auch den Mut, einen Auftrag aufgrund
des zu grossen Risikos abzulehnen. PH
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